
Opětovné použití asfaltových směsí  

a recyklace 

Motto: Po asfaltových vozovkách k černým zítřkům 



Výroba asfaltových směsí v ČR v letech  2008 - 2018 
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Vývoj výroby AS v letech 2008 - 2018 



Vývoj výroby asfaltových směsí v roce 2018 
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Porovnání výroby s průměrnou teplotou v roce 2018 

Výroba AS po měsících v roce
2018

Průměrná teplota 2018



Porovnání výroby  asfaltových směsí 2014 - 2018 
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Porovnání výroby AS po měs. v letech 2014 - 2018 

Výroba AS v roce 2014

Výroba AS v roce 2015
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Výroba AS v roce 2018
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Opětovné použití asfaltového R materiálu v roce 2018 

 

Přes 2 mil. tun bylo k dispozici. 

 

Pouze cca 275 tis. tun použito při výrobě nových směsí. 

 

Pomůže úprava v normě ČSN 73 6121? Revize umožňuje přidávat více   

    R materiálu do obrusných vrstev. Je ale stávající úprava dostačující? 

 

Pomůže nová vyhláška č. 130/2019 Sb, která mj. umožňuje deklarovat asfaltový 

R materiál jako vedlejší produkt? 

 

Jaká další opatření je potřeba učinit k efektivnějšímu nakládání s R materiálem? 
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